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 

Из курса химии я узнал, что существует ряд 
активности металлов 
 
В этом ряду металлы, которые находятся 
левее, вытесняют из водного раствора  
солей металлов – металлы, находящиеся 
правее  
 
 
Мне стало интересно, как выглядят 
выделяющиеся металлические кристаллы  



 Классификация кристаллов 

кристаллы 

Ионные  Атомная 
решетка  

Металлические молекулярные 

https://studarium.ru/article/154 
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 
Выращивание 
кристаллов  
 
 

Цель работы: 



 

1. Медный купорос CuSO4 
 
2. Хлорид никеля NiCl2 
 
3. Железный купорос FeSO4 
 
4. Нитрат серебра  AgNO3 
 
 
 
Сначала я попробовал 
вырастить кристаллы из 
медного и железного 
купоросов 

У меня были  такие соли : 



 

1. Медный купорос CuSO4 

Я испытал 2 способа выращивания 
кристаллов медного купороса:  

1. когда раствор контактировал с 
воздухом,  

2.  когда доступ к воздуху был закрыт  

Верхний – без доступа к воздуху, 
нижний – контактирует с воздухом 



 

Итог: 

В первом, не контактирующим с 
воздухом, на дне образовались 
крупные монокристаллы, а на стенках 
появились скопления поликристаллов 

Вода испарялась медленнее, через 
месяц еще оставалась в стакане 

 

 

Во втором образовались небольшие 
монокристаллы и скопления 
поликристаллов 

Вода испарилась быстро, за неделю 



 

2.Аналогично медному купоросу, был 
выращен железный купорос 
 
Я использовал 2 способа выращивания 
кристаллов железного купороса:  
 
когда раствор контактировал с 
воздухом,  
 
 когда доступ к воздуху был закрыт  
 
 
Верхний – без доступа к воздуху, 
нижний – контактирует с воздухом 
 



 

Итог: 
Зелёные кристаллы 
железного купороса на 
воздухе быстро теряли свою 
красоту     



 

3. Хлорид никеля NiCl2 

Я поместил в раствор 
хлорида никеля металлы: 

1) Цинк Zn 

2) Железо Fe 

3) Алюминий Al 



 
Цинк Zn 
1) Начало реакции 

 

 

 

 

 

2) Конец опыта  

(через 5 дней)  



 

Железо Fe  

1) Начало реакции 

 

 

 

 

2) Конец опыта 

(через 5 дней)  

 



 
Алюминий Al 

1) Начало реакции 

 

 

 

 

2) Конец опыта 

(через 5дней) 



 

В данном опыте использовался раствор 
нитрата серебра и медные изделия  

разной толщины  

Кристаллы серебра 



 
Тонкая проволочка 

За 1-2 минуты по всей 
поверхности медной 
проволочки, погруженной в 
раствор, начали появляться 
кристаллы серебра, очень 
мелкие 



 

Толстая трубочка 

Также в течение 1-2 минут 
поверхности всей трубочки 
начали появляться кристаллы 
серебра, в бОльшем количестве, 
нежели на проволочке,  

и бОльших размеров 



 

При помощи бумажного фильтра, 
кристаллы серебра были отделены от 

раствора нитрата меди Cu(NO3)2 и 
промыты дистиллированной водой. 

Серебро ценный металл, его надо 
сохранять 



Заключение 
 
Выращивание кристаллов – интересное занятие, 
которое дает нам представление о химии  
как о живой науке 
 
Кристаллы из медного купороса выращивают часто:  
формируются быстро, за несколько дней – и очень 
красивые. Кристаллы из железного купороса, растут 
хуже и быстро разрушаются на воздухе 
 
Кристаллы металлов в растворе хлорида никеля не 
росли. Самые быстрорастущие и красивые кристаллы 
получились при взаимодействии меди с раствором 
нитрата серебра 
 
 



 
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